
含量(Al) ≥99.0% 99.1%≥99.0%

铁(Fe) ≤0.3% ＜0.3%≤0.5%

铜(Cu) ≤0.02% ＜0.02%≤0.03%

硅(Si) ≤0.2% ＜0.2%≤0.5%

氮化合物(以N计) ≤0.01% ＜0.01%≤0.02%

检  验  项  目

Q/GDGH 302-2003
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检验结果
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