
含量(ZrO) ≥99.0% 99.9%≥99.0%

灼烧失量 ≤1.0% ＜1.0%≤1.0%

氧化镁(MgO) ≤0.05% ＜0.05%≤0.05%

氧化铝(AlO) 合格 合格合格

二氧化硅(SiO) ≤0.01% ＜0.01%≤0.05%

氧化钙(CaO) ≤0.05% ＜0.05%≤0.05%

二氧化钛(以Ti计) ≤0.003% ＜0.003%≤0.006%

氧化铁（以Fe计） ≤0.0035% ＜0.0035%≤0.007%
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Q/GHKJ 212-2011
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