
含量[Ba(OH)·8HO] ≥98.0% 99.9%≥97.0%

碳酸钡含量(BaCO) ≤1.0% ＜1.0%≤2.0%

澄清度试验/号 ≤3 ＜3≤5

盐酸不溶物 ≤0.005% ＜0.005%≤0.05%

氯化物(Cl) ≤0.003% ＜0.003%≤0.02%

硫化物(S) ≤0.0002% ＜0.0002%≤0.001%

钠(Na) ≤0.01% ＜0.01%≤0.025%

钾(K) ≤0.01% ＜0.01%≤0.025%

钙(Ca) ≤0.02% ＜0.02%≤0.05%

铁(Fe) ≤0.001% ＜0.001%≤0.005%

锶(Sr) ≤0.08% ＜0.08%≤0.15%

铅(Pb) ≤0.001% ＜0.001%≤0.002%

检  验  项  目

HG/T 2629-2011

315.47

分析纯

分 子 式：

分 子 量：

检验依据：

检验结果

Ba(OH) ·8H O 

检验日期： 2015-04-23
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